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Εισαγωγή 

Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιµασθεί 
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρµοστούν στην κατασκευή των δηµοσίων 
τεχνικών έργων στην χώρα, µε σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό 
σύνολο. 
 
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ - ΕΤΕΠ) σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισµό σύνταξης 
και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισµό σύστασης και λειτουργίας 
Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης. 
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Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους 

1 Αντικείµενο εργασιών 

Η παρούσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας υλικών και εργασιών 
για την επένδυση εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και την επίστρωση εσωτερικών και εξωτερικών 
δαπέδων µε µάρµαρο, γρανίτη ή άλλους φυσικούς λίθους σε συνηθισµένα κτιριακά έργα µε υλικά ευρείας 
χρήσης. 

Οι κανόνες της παρούσας προδιαγραφής εφαρµόζονται στην κατασκευή επενδύσεων τοίχων κτιστών από 
οποιοδήποτε υλικό (λιθοδοµές, οπτοπλινθοδοµές κ.λπ.) µε ή χωρίς επίχρισµα, από σκυρόδεµα µε ή χωρίς 
επίχρισµα και τοίχων ξηράς δόµησης (γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες). Αφορούν επίσης τις επιστρώσεις 
πατωµάτων από σκυρόδεµα µε πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη ή από άλλων φυσικών λίθων που παράγονται 
µε κοπή από µεγαλύτερους όγκους. 

Οι διαστάσεις, οι µορφές, τα µεγέθη και οι λοιπές απαιτήσεις πρέπει να καθορίζονται στα σχέδια και τις 
περιγραφές του έργου. 

2 Τυποποιητικές παραποµπές 

Η παρούσα προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις 
άλλων δηµοσιεύσεων,  χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία 
του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί 
παραποµπών σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
αυτών θα έχουν εφαρµογή στο παρόν όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή αναθεώρησή του. 
Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00  Health - Safety and Environmental Protection requirements for demolition 
works -- Μέτρα υγείας - Ασφάλεια και απαιτήσεις  περιβαλλοντικής 
προστασίας  κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 

ΕΛΟΤ EN 863           Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture 
resistance. -- Προστατευτική ενδυµασία - Μηχανικές ιδιότητες - Μέθοδος 
δοκιµής: Αντοχή σε διάτρηση 

ΕΛΟΤ EN 388           Protective gloves against mechanical risks.  -- Γάντια προστασίας έναντι 
µηχανικών κινδύνων 

ΕΛΟΤ EN 397             Industrial safety helmets. -- Βιοµηχανικά κράνη ασφάλειας 

ΕΛΟΤ EN ISO 20345  Personal protective equipment - Safety footwear - Amendment 1 -- Μέσα 
ατοµικής προστασίας - Υποδήµατα τύπου ασφαλείας -  Τροποποίηση 1 

3 Όροι και ορισµοί 

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιµοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισµοί. 
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4 Ενσωµατούµενα υλικά – κριτήρια αποδοχής 

4.1 Γενικά 

Θα χρησιµοποιηθούν πλάκες µαρµάρου/ γρανίτη ή φυσικών λίθων µε ονοµαστικές διαστάσεις όπως 
ορίζονται στη µελέτη και µε ανοχές διαστάσεων σε κάθε µια από τις τρεις διαστάσεις που να µην υπερβαίνει 
το 1,5 mm. 

Οι πλάκες µαρµάρου/ γρανίτη, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
"Ο∆ΗΓΟΥ ΠΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - 1994" όσον αφορά τον τύπο, το φινίρισµα και 
τη συναρµογή και τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 583 ή ισοδύναµου. 

4.2 Μάρµαρα - γρανίτες - φυσικοί λίθοι 

Το µάρµαρο, ο γρανίτης ή οι άλλοι φυσικοί λίθοι θα λαµβάνονται από το ίδιο ορυχείο, µε σταθερή χρωµατική 
γκάµα και νερά, για κάθε αυτοτελές τµήµα της κατασκευής, θα έχουν δε τα εξής χαρακτηριστικά: 

α) Oι πλάκες µαρµάρου, γρανίτη ή φυσικών λίθων θα επιλέγονται από δείγµατα και καταλόγους των 
παραγωγών τους µε αισθητικά και τεχνικά κριτήρια. 

β) Tα τεχνικά κριτήρια αφορούν στην (α) απορρόφηση νερού, (β) στο ειδικό βάρος, (γ) αντοχή σε θλίψη 
και (δ) αντοχή εφελκυσµού από κάµψη. 

4.3 Χρώµα µαρµάρου/γρανίτη 

To χρώµα του µαρµάρου που θα χρησιµοποιηθεί θα ταιριάζει µε τα δείγµατα που έχουν εγκριθεί από τον 
εργοδότη. Πλάκες µε απότοµες µεταβολές στο φόντο ή γενικά χαρακτηριστικά σηµάδια και άλλες αποκλίσεις 
από τα εγκεκριµένα δείγµατα, θα αντικαθίστανται. 

Στα παραρτήµατα A και B δίνονται παραδείγµατα προσδιορισµού των τεχνικών στοιχείων για µάρµαρο ή 
γρανίτη. 

4.4 Υφή και νερά µαρµάρου/γρανίτη 

Η υφή και τα νερά του µαρµάρου που θα χρησιµοποιηθεί θα ταιριάζει µε τα δείγµατα που έχουν εγκριθεί από 
τον εργοδότη. Θα είναι καθαρό και χωρίς ελαττώµατα τα οποία επηρεάζουν την αντοχή και την στερεότητα. 

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το µάρµαρο/ γρανίτης πρέπει να είναι γυαλισµένο και να έχει 
προστασία έναντι γραφής µε φαλτσοκοµµένες ακµές 1 x 1 mm2 στις εκτεθειµένες πλευρές. 

4.5 Τελείωµα µαρµάρου 

Tο τελείωµα του µαρµάρου/ γρανίτη θα προδιαγράφεται από τη µελέτη και µπορεί να είναι χτενιστό, χτυπητό, 
φυσικό, µατ, γυαλιστερό, αµµοβολισµένο κ.λπ., είτε µηχανής είτε επί τόπου στο έργο Tο βάθος τυχόν 
χαράξεων θα ορίζεται από τη µελέτη. 

Σε περίπτωση γυαλίσµατος θα είναι γυαλισµένο στις εκτεθειµένες πλευρές και σε όλες τις ακµές. Θα 
χρησιµοποιηθούν εγκεκριµένα δείγµατα για την επιβεβαίωση της ποιότητας γυαλίσµατος. Οι πίσω πλευρές 
που χωνεύονται στις τελειωµένες εργασίες θα είναι όπως απαιτείται για να έχουν σωστή συναρµογή και/ ή 
πρόσφυση όταν απαιτείται. 

Το γυάλισµα θα είναι όπως στα εγκεκριµένα δείγµατα. 

4.6 Κονιάµατα τοποθέτησης 

α) Κονιάµατα γενικής χρήσης  
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Παρασκευάζονται επί τόπου και είναι κατάλληλα για στρώσεις µεγαλύτερες των 12 mm, από τσιµέντο 
τύπου Portland και άµµο λεπτόκοκκη 0-1 mm ή µεσόκοκκη 0-3 mm σε αναλογία 1:3 ή 1:4. 

β) Έτοιµα κονιάµατα – Κόλλες  

Ειδικά έτοιµα κονιάµατα - κόλλες µε αντοχή στην υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, κατάλληλες για 
επικόλληση µαρµάρων, γρανιτών στο εξωτερικό του κτιρίου ή σε εσωτερικούς χώρους µε υγρασία και 
απλές κόλλες κατάλληλες για εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία δύο τύπων: 

i) λεπτής στρώσης µέσου πάχους 3 mm και µέγιστου 6 mm  

ii) παχιάς στρώσης µέσου πάχους 6 mm και µέγιστου 12 mm. 

4.7 Υλικά αρµολόγησης 

α) Παρασκευαζόµενα επί τόπου µε τσιµέντο κοινό ή τσιµέντο λευκό και τυποποιηµένη ενσακκισµένη 
λεπτόκοκκη (0-1) χαλαζιακή άµµο σε αναλογία 1:1 και χρωµατισµένα µε χρωστικές έως 10% της 
ποσότητας του τσιµέντου. 

β) Έτοιµα έγχρωµα κονιάµατα πλήρωσης αρµών (αρµόστοκοι) απλοί ή εποξειδικοί, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του παραγωγού τους. 

4.8 ∆ιάφορα υλικά 

α) Πρόσθετα και πρόσµικτα βελτίωσης των ιδιοτήτων των κονιαµάτων τοποθέτησης, όπως π.χ. 
συγκολλητικά, αντισυρρικνωτικά, ρευστοποιητικά, στεγανοποιητικά, από παραγωγούς 
πιστοποιηµένους σύµφωνα µε την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ EN ISO 9001. 

β) Ειδικές µορφοποιηµένες διατοµές από εν θερµώ γαλβανισµένο µαλακό χάλυβα ή ανοδιωµένο 
αλουµίνιο για κατασκευή απολήξεων, αρµών διαστολής, σκοτιών κ.λπ. από παραγωγούς 
πιστοποιηµένους κατά ISO 9001. 

γ) Μαστίχες σφράγισης αρµών, προδιαγραφών οριζόµενων στην αντίστοιχη προδιαγραφή, µε την 
πρόσθετη ιδιότητα να µην ευνοούν την ανάπτυξη µικροοργανισµών και την επικάθηση σκόνης µε την 
παρουσία υγρασίας και υδρατµών. 

4.9 Καθορισµός των υλικών – δείγµατα 

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων µε την εµπορική ονοµασία τους και δείγµατα εφόσον είναι 
απαραίτητα για τον καθορισµό τους, τα στοιχεία των παραγωγών και των προµηθευτών τους και βεβαιώσεις 
τους ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας της παρούσας προδιαγραφής και διατίθενται όλα τα σχετικά 
επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης. Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από 
την ίδια πηγή (παραγωγός, προµηθευτής) εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα. 

Ο καθορισµός των υλικών θα συµφωνείται και τα δείγµατα θα προσκοµίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να 
υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιµασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο 
πάνω αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο. 

Τα υλικά θα προσκοµίζονται έγκαιρα τόσο ώστε να υπάρχει χρόνος διενέργειας δοκιµασιών ελέγχου πριν 
από την έναρξη των εργασιών, θα είναι συσκευασµένα και σηµασµένα όπως προβλέπουν τα σχετικά 
πρότυπα και θα συνοδεύονται από τα επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης. Παράλειψη των πιο πάνω 
αποτελεί λόγο άρνησης αποδοχής τους στο έργο. 

4.10 Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών 

Tα υλικά προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα και προστατευµένα µε περιτύλιγµα και σε ποσότητα που 
να επιτρέπει τη φόρτωση και την εκφόρτωση τους. Θα συνοδεύονται από τα επίσηµα πιστοποιητικά 
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συµµόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδο τους ώστε να επιβεβαιώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι 
είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια και βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση. 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται ράβδοι ανύψωσης ή µοχλοί χωρίς να προστατεύονται οι ακµές των πλακών 
µαρµάρου µε ξύλα ή άλλα κατάλληλα υλικά. Θα χρησιµοποιηθούν σαµπάνια µε φαρδείς ιµάντες. 

4.11 Μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο 

Τα υλικά θα µεταφέρονται και θα διακινούνται στο εργοτάξιο µε προσοχή, ώστε να µην τραυµατίζονται οι 
επιφάνειες και οι ακµές τους. Θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόµενους χώρους πάνω σε στηρίγµατα, 
έτσι ώστε να µη δέχονται φορτία σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και να είναι προστατευµένα 
από την υγρασία και τους ρύπους του εργοταξίου. 

Οι πλάκες µαρµάρου/ γρανιτών θα αποθηκεύονται σε ξύλινα κιβώτια ή σε παλέτες, καλυµµένες µε πλαστική, 
µη κηλιδούµενη µεµβράνη. Τα κιβώτια θα τοποθετούνται και θα στοκάρονται έτσι ώστε να κατανέµεται 
οµοιόµορφα το βάρος και για να αποφεύγονται σπασίµατα και ραγίσµατα.  

Οι αποθηκευµένες πλάκες µαρµάρου/ γρανίτη θα προστατεύονται από καιρικές συνθήκες µε αδιάβροχα 
καλύµµατα που δεν λερώνουν ή µε σκέπαστρα αλλά µε τρόπο που να αφήνεται αέρας να κυκλοφορεί γύρων 
από τις πλάκες του µαρµάρου/ γρανίτη. 

Η περιοχή αποθήκευσης θα είναι στεγνή και καθαρή. Τα υλικά θα παραλαµβάνονται πριν από τη χρήση τους 
και θα προφυλάσσονται έναντι παγετού κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.  

Έτοιµες κατασκευές θα προσκοµίζονται λίγο πριν την ενσωµάτωσή τους στο έργο προστατευµένες από κάθε 
φύσης κακώσεις και θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόµενους χώρους. 

Κατά την µεταφορά οι ακµές των πλευρών µαρµάρου/ γρανίτη θα είναι κατάλληλα προστατευµένες µε 
ξύλινους τάκους ή άλλα µέσα για να αποτραπεί το λέρωµα ή το τρίψιµο των πλακών. 

Tα υλικά θα αποθηκεύονται σε στεγνούς αεριζόµενους χώρους πάνω σε στήριγµα, έτσι ώστε να µη δέχονται 
φορτία σε οριζόντια η κατακόρυφη θέση, να αερίζονται και είναι προστατευµένα από την υγρασία και τους 
ρύπους του εργοταξίου. 

5 Μέθοδος κατασκευής 

5.1 Συνεργείο 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση εργοδηγού µε 
εµπειρία σε παρόµοια έργα.  

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωµένα : 

α) να συµµορφώνονται µε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να χρησιµοποιούν µέσα 
ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ). 

β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούµενο για την εργασία εξοπλισµό: αυτοφερόµενα ικριώµατα και σκάλες, 
εξοπλισµό χάραξης, ανάµειξης, παρασκευής και διάστρωσης κονιαµάτων και µεταφοράς υλικών, 
εργαλεία χειρός χειροκίνητα και µηχανοκίνητα.  

γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισµό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να 
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση. 

δ) να συµµορφώνονται µε τις εντολές του επιβλέποντα. 
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ε) να κατασκευάσουν δείγµα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m2 σε θέση που 
θα υποδειχθεί. Το δείγµα θα παραµένει µέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και όλες οι 
σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό. 

5.2 Χρόνος έναρξης εργασιών 

Οι εργασίες επένδυσης τοίχων και επίστρωσης δαπέδων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη µπορούν να 
αρχίσουν µετά την: 

- κατασκευή των τοίχων (περιλαµβάνονται και τοίχοι ξηράς δόµησης) 

- τοποθέτηση των κασών των κουφωµάτων 

- κατασκευή των επιχρισµάτων 

- κατασκευή εντοιχισµένων ενδοδαπέδιων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
συµπεριλαµβανοµένων και των δοκιµών στεγανότητας 

- κατασκευή υποστρωµάτων και απισωτικών στρώσεων δαπέδων 

Επιπρόσθετα, οι εργασίες µε κονιάµατα (κτιστοί τοίχοι, επιχρίσµατα, κονιάµατα υποστρωµάτων) θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες νωρίτερα, ώστε να έχει συµπληρωθεί η διαδικασία 
πήξης τους. 

Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο. 

5.3 Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή 

Θα γίνει πλήρης χάραξη της αρχής επένδυσης κάθε τοίχου και της αρχής επίστρωσης κάθε δαπέδου, έτσι 
ώστε να προκύψουν τα σχήµατα, τα µεγέθη και η πλοκή των αρµών που προσδιορίζονται στα σχέδια και τις 
περιγραφές του έργου. 

Κατά την χάραξη θα ληφθούν υπ’όψη οι αρµοί διαστολής του κτιρίου, αλλά και οι αρµοί διαστολής της 
εργασίας όπως προσδιορίζονται πιο κάτω. 

Αν τα πιο πάνω δεν προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, η χάραξη θα γίνεται έτσι ώστε 
οι αρµοί των πλακών να είναι παράλληλοι στις κύριες διευθύνσεις των οικοδοµικών στοιχείων, 
ευθυγραµµισµένοι και κάθετοι µεταξύ τους και έτσι ώστε αρµοί δαπέδων και αρµοί τοίχων να συµπίπτουν. Οι 
αρµοί των τοίχων θα είναι κατακόρυφοι και οριζόντιοι και έτσι ώστε να µην προκύπτουν στο περίγραµµα των 
χώρων, των κασών και στις γωνίες πολύ µικρά και ασύµµετρα κοµµάτια πλακών. 

Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και τα άλλα στοιχεία του έργου που πρόκειται να ενσωµατωθούν στους 
τοίχους και τα δάπεδα, έτσι ώστε να συνδυαστούν µε τους αρµούς των πλακών για να προκύψει αισθητικά 
και τεχνικά άρτιο σύνολο. 

Οι χαράξεις θα υλοποιούνται µε ράµµατα και σήµανση στους τοίχους και τα δάπεδα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζονται τα επίπεδα, οι ευθυγραµµίες, οι καθετότητες, η οριζοντιότητα και η κατακορυφότητα των 
αρµών και των επενδύσεων, οι σωστές στάθµες και οι τυχόν απαιτούµενες κλίσεις. 

Οι εργασίες θα αρχίζουν µετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από την Επίβλεψη. 

Ο εργολάβος θα παράσχει ό,τι απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα. 

5.4 Συντονισµός 

Ο συντονισµός παράπλευρων εργασιών αποτελεί µέρος της ευθύνης του εργολάβου της επικάλυψης.  
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O εργολάβος υποχρεούται να αφήσει όλα τα σηµεία των ενσωµατωµένων στους τοίχους και τα δάπεδα 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ακάλυπτα για την ολοκλήρωση τους, καθώς και για τις απαραίτητες 
για τον εξοπλισµό των χώρων αναµονές σύµφωνα µε τα σχέδια και τις περιγραφές του έργου, διαφορετικά οι 
εργασίες θα διακόπτονται µέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισµός. 

5.5 Προετοιµασία 

5.5.1 Γενικά 

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα ελέγχονται οι επιφάνειες, στις οποίες θα επιστρωθούν µάρµαρα και 
γρανίτες, για να επιβεβαιωθεί ότι βρίσκονται µέσα στις επιτρεπόµενες ανοχές, είναι οµαλές, επίπεδες, γερές, 
καθαρές, χωρίς σκόνες, λάδια και άλλους ρύπους και παρουσιάζουν την απαιτούµενη για την πρόσφυση των 
κονιαµάτων ή των άλλων συγκολλητικών υλών τραχύτητα.  

Επιπρόσθετα, θα ελέγχεται ότι τα υποστρώµατα των δαπέδων βρίσκονται στις σωστές στάθµες, 
παρουσιάζουν την οριζοντιότητα ή τις κλίσεις που προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου 
και ότι όλες οι εγκαταστάσεις είναι πλήρεις και σωστά ενσωµατωµένες στα υποστρώµατα και δεν θα 
προκαλέσουν ανωµαλίες. ∆ιαφορετικά θα εκτελούνται όλες οι απαιτούµενες συµπληρωµατικές εργασίες για 
την ικανοποίηση των συνθηκών αυτών από τα υπαίτια συνεργεία χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη. 

Οι χώροι όπου θα εκτελεστούν εργασίες θα καθαρίζονται, θα καθορίζονται τα σηµεία απόθεσης των υλικών, 
θα εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισµός και αερισµός τους και θα τοποθετούνται τα απαραίτητα 
αυτοφερόµενα ικριώµατα τα οποία θα παρέχουν ασφαλή και σταθερά δάπεδα εργασίας. 

Τοίχοι από γυψοσανίδες θα ασταρώνονται µε βούρτσα µε το αστάρι που συνιστά ο παραγωγός τους, ώστε 
να εξασφαλίζεται οµοιόµορφη πρόσφυση των συγκολλητικών υλικών σε όλη τους την επιφάνεια. 

5.5.2 Παρασκευή τσιµεντοκονιαµάτων 

α) Το τσιµεντοκονίαµα επικόλλησης των πλακών θα είναι αναλογίας 1:3 ή 1:4 µε λεπτόκοκκη 0-1 άµµο 
συλλεκτή (θαλάσσης πλυµένη) ή λατοµείου και θα παρασκευάζεται µε µηχανικό αναµικτήρα στην 
απαιτούµενη για την διάστρωση ποσότητα, ώστε να χρησιµοποιείται από το συνεργείο πριν αρχίσει η 
πήξη του. 

β) Το τσιµεντοκονίαµα βάσης θα είναι αναλογίας 1:3 µε µεσόκοκκη 0-3 άµµο λατοµείου και θα 
παρασκευάζεται µε την ίδια διαδικασία. Ο αναµικτήρας θα πρέπει να πλένεται καλά ανά 4 περίπου 
ώρες και οπωσδήποτε µετά από κάθε χρήση, όταν παρασκευάζεται κονίαµα και των δύο ποιοτήτων 
εναλλάξ. 

γ) Το τσιµεντοκονίαµα αρµολογήµατος θα είναι αναλογίας 1:1 µε λεπτόκοκκη ενσακκισµένη χαλαζιακή 
άµµο. Η προσθήκη χρωστικής θα γίνεται σε σταθερή αναλογία µε ακρίβεια για να µην προκύπτουν 
διαφορές στο χρώµα. Η ανάµειξη θα γίνεται σε καθαρό µεταλλικό δοχείο εν ξηρώ και στη συνέχεια θα 
προστίθεται νερό και θα αναδεύεται µε µηχανικό αναδευτήρα. 

5.5.3 Έτοιµα κονιάµατα – κόλλες – στόκος αρµών 

Κόλλες λεπτής στρώσης (3 mm) ή παχιάς στρώσης (12 mm) και προαναµειγµένοι στόκοι αρµολογήµατος θα 
αναµιγνύονται µε νερό σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους, µε µηχανικό αναδευτήρα σε καθαρά 
δοχεία, έτσι ώστε να προκύπτει εργάσιµο, οµοιογενές µείγµα σε ποσότητα που µπορεί το συνεργείο να 
χρησιµοποιήσει πριν αρχίσει η πήξη της. 

5.5.4 Πλάκες 

Όλες οι πλάκες θα κόβονται, θα τρυπώνται και θα διαµορφώνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία και µε 
ακρίβεια, ώστε οι τοµές να είναι οµαλές χωρίς γρέζια, κάθετες στις άλλες επιφάνειές τους και να εφαρµόζουν 
ακριβώς µεταξύ τους και µε τα άλλα στοιχεία των επενδυόµενων τοίχων (π.χ. κουτιά ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, υδραυλικοί διακόπτες, αναµονές σωληνώσεων) και εφ’ όσον απαιτείται, θα υγραίνονται, 
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ώστε η πήξη των συγκολλητικών υλικών να γίνεται οµαλά και σωστά σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
παραγωγών τους. 

5.6 Επίστρωση µαρµάρου γρανίτη κλπ 

5.6.1 Με τσιµεντοκονίαµα σε κτιστούς τοίχους (λιθοδοµές, πλινθοδοµές όλων των ειδών, τοιχία 
από σκυρόδεµα) 

Το τσιµεντοκονίαµα θα είναι ποιότητας όπως ορίζεται στα εδάφια 3.2 και 4.5.1 της παρούσας προδιαγραφής. 

Τοίχοι και πλακίδια ψεκάζονται µε νερό, ώστε να είναι νωπά, χωρίς κανένα ίχνος νερού στις επιφάνειές τους. 

Στη συνέχεια τοποθετείται τόση ποσότητα κονιάµατος στην πλάκα µε το µυστρί, ώστε το στρώµα του 
κονιάµατος να έχει µέσο πάχος 15 mm και µέγιστο στις εσοχές 20 mm, στη συνέχεια η πλάκα επικολλάται 
στον τοίχο από κάτω προς τα πάνω, όπου µε ελαφριά πίεση και χτυπήµατα µε την λαβή του µυστριού 
ζυγίζεται στη θέση του. 

Oι πλάκες τοποθετούνται κατά οριζόντιες στρώσεις γύρω-γύρω, ώστε οι αρµοί να είναι ευθυγραµµισµένοι, 
ισοπαχείς, κατακόρυφοι και οριζόντιοι. 

Μετά από κάθε στρώση γεµίζονται τα κενά µεταξύ τοίχου και πλακών µε κονίαµα της ίδιας σύστασης αλλά µε 
λίγο περισσότερο νερό, ώστε να είναι λεπτόρρευστο. 

Σηµείωση: Είναι δυνατό στο κονίαµα να προστεθεί ρευστοποιητικό και συγκολλητικό, ώστε η εργασία να 
εκτελεστεί ευκολότερα, πρέπει όµως οι πλάκες να καθαριστούν εγκαίρως από τα ξεχειλίσµατα 
γιατί µετά την πήξη του κονιάµατος, το καθάρισµα καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο, ενδεχοµένως 
και αδύνατο. 

Μόλις το κονίαµα αρχίσει να πήζει, καθαρίζονται τα πλακίδια από τα ξεχειλίσµατα µε βούρτσα και σφουγγάρι 
και οι αρµοί σε βάθος µε λεπτό εργαλείο. 

Η εργασία επαναλαµβάνεται κατά οριζόντιες ζώνες και παράλληλα ελέγχεται µε ελαφρά κτυπήµατα η ύπαρξη 
κενών µεταξύ πλακιδίων και τοίχου. Όσα πλακίδια κατά τον έλεγχο ακούγονται κούφια, αφαιρούνται και 
τοποθετούνται πάλι, έτσι ώστε να µην υπάρχουν κενά. 

Σηµείωση: Η πλήρωση των κενών είναι ιδιαίτερης σηµασίας σε επενδύσεις εξωτερικών τοίχων και τοίχων 
σε χώρους µε υγρασία (πλυντήρια, λουτρά κλπ.), γιατί στα κενά κατακρατείται υγρασία που µε 
την πάροδο του χρόνου αποκολλά τις πλάκες. 

5.6.2 Με κόλλες σε τοίχους (περιλαµβάνονται και τοίχοι ξηράς δόµησης) 

α) Κόλλα λεπτής στρώσης (έως 6 mm) 

Κτιστοί τοίχοι πρέπει να είναι επιχρισµένοι µε επίχρισµα τριών στρώσεων σύµφωνα µε την αντίστοιχη 
προδιαγραφή. 

Τοίχοι ξηράς δόµησης πρέπει να είναι ασταρωµένοι όπως αναφέρεται στο εδάφιο 4.5. 

Η κόλλα επιστρώνεται σε επιφάνεια τοίχου ισοδύναµη προς 1 m2 περίπου µε σπάτουλα τριγωνικής ή 
ορθογωνικής λεπτής οδόντωσης, σε εσωτερικούς τοίχους χωρίς υγρασία, επίπεδη για εσωτερικούς 
τοίχους εκτεθειµένους σε υγρασία και εξωτερικούς τοίχους, µε προσοχή ώστε το µέσο πάχος της 
επίστρωσης να είναι περίπου 3 mm και το µέγιστο στις εσοχές έως 6 mm. 

Εφ’ όσον τα επιχρίσµατα είναι πολύ ξερά, πρέπει να ψεκαστούν ελαφρά µε νερό και να αφεθούν για 
λίγο χρόνο ώστε να διαποτιστούν πριν από την επίστρωση της κόλλας. 
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Τα πλακίδια στους εσωτερικούς τοίχους µπορούν να επικολληθούν ξηρά, στους εξωτερικούς 
αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν πρέπει να ψεκάζονται ελαφρά και να αφήνονται για λίγο να 
διαποτιστούν πριν τοποθετηθούν.  

Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται από κάτω προς τα πάνω, αλφαδιάζονται και ζυγίζονται στην θέση 
τους µε πίεση και ελαφρό κτύπηµα της ξύλινης λαβής της σπάτουλας, ώστε η επαφή τοίχου, κόλλας 
και πλακών να είναι πλήρης και σε όλη την επιφάνειά τους. 

Μετά την επίστρωση των πλακών και πριν η κόλλα πήξει εντελώς, πρέπει να ελέγχεται µε ελαφρά 
κτυπήµατα η ύπαρξη κενών µεταξύ πλακών και τοίχου.  

Όσες πλάκες ακούγονται κούφιες, αφαιρούνται και τοποθετούνται πάλι, έτσι ώστε να µην υπάρχουν 
κενά.  

Ξεχειλίσµατα κόλλας καθαρίζονται αµέσως µε υγρό σφουγγάρι. 

β) Κόλλα παχιάς στρώσης (έως 12 mm) 

Ακολουθείται ανάλογη εφαρµογή ως άνω µε τις εξής διαφορές: 

i. Κτιστοί τοίχοι πρέπει να είναι επιχρισµένοι µε το επίχρισµα των δύο πρώτων στρώσεων και 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή. 

ii. Η µέθοδος δεν συνιστάται σε τοίχους ξηράς δόµησης. 

iii. Η κόλλα επιστρώνεται µε σπάτουλα βαθιάς ορθογωνικής οδόντωσης.  

iv. Το µέσο πάχος επίστρωσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 mm. Τοπικά είναι δυνατό να προστίθεται 
και στην πλάκα στρώµα κόλλας κατά την άλλη διεύθυνση, ώστε σε εσοχές να αυξάνεται το πάχος 
της κόλλας το πολύ έως τα 12 mm. ∆εν συνιστάται η ύγρανση του τοίχου και των πλακών, εκτός 
αν οι οδηγίες του παραγωγού της κόλλας συνιστούν διαφορετικά.  

v. Η µέθοδος δεν συνιστάται για εξωτερικές επενδύσεις τοίχων. 

5.6.3 Με τσιµεντοκονίαµα σε πατώµατα από σκυρόδεµα 

Το σκυρόδεµα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 6 εβδοµάδων, ενώ τυχόν εξισωτική στρώση (π.χ. 
γαρµπιλόδεµα) πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 3 εβδοµάδων. 

Το τσιµεντοκονίαµα θα είναι ποιότητας όπως ορίζεται στα εδάφια 3.2 και 4.5.1 και µε µέσο πάχος της 
επίστρωσης να µην ξεπερνά τα 30 mm. 

Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί κονίαµα ψεκάζεται µε νερό τόσο, ώστε να κορεστεί χωρίς να έχει 
ίχνη νερού. 

∆ιαστρώνονται οδηγοί πλάτους περίπου 50 mm, ώστε να οριστούν οι στάθµες και οι τυχόν κλίσεις και να 
διαιρεθεί ο χώρος σε τµήµατα που διευκολύνουν την διάστρωση και επιτρέπουν την επίστρωση των πλακών 
στα διαστρωµένα µε τσιµεντοκονίαµα τµήµατα µέσα στην ίδια εργάσιµη ηµέρα. Στα διαστρωµένα µε 
τσιµεντοκονίαµα τµήµατα ενσωµατώνονται κάθε είδους ειδικά τεµάχια στις τελικές τους θέσεις (στάθµες και 
διάταξη). Ακολουθεί η διάστρωση τσιµεντοκονιάµατος µεταξύ των οδηγών, το οποίο επιπεδώνεται 
προσεκτικά µε πήχη και αφήνεται να στεγνώσει τόσο, ώστε στην επιφάνεια να µην φαίνεται νερό, ακολουθεί 
επίπαση τσιµέντου και η τοποθέτηση των πλακών. 

Oι πλάκες ζυγίζονται στην θέση τους µε ελαφριά πίεση και κτύπηµα µε την ξύλινη λαβή του µυστριού.  

Ξεχειλίσµατα κονιάµατος καθαρίζονται αµέσως µε βρεγµένο σφουγγάρι. 

Κατά την επίστρωση εκτελείται έλεγχος των κενών µεταξύ πλακών και τσιµεντοκονιάµατος µε ελαφρό 
κτύπηµα.  
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Πλάκες που ακούγονται κούφιες αποκολλούνται και τοποθετούνται σωστά µε αριάνι (τσιµέντο και νερό) 
πάνω στο τσιµεντοκονίαµα. 

5.6.4 Αρµοί µεταξύ πλακών 

Οι αρµοί των πλακών διαµορφώνονται µε αποστάτες (σταυρουδάκια, λάµες κ.λπ.) και πρέπει να είναι 
ευθυγραµµισµένοι και ισοπαχείς, το δε ελάχιστο πάχος τους συνιστάται να είναι 2 mm τουλάχιστον.  

Οι παραγωγοί των πλακών ανάλογα του υλικού και της µεθόδου παραγωγής (χυτά σε καλούπια, 
πρεσσαριστά, εξελασµένα) συνιστούν κατά περίπτωση και άλλα πάχη αρµών, τα οποία πρέπει να 
ακολουθούνται µε ακρίβεια. 

Το γέµισµα των αρµών αυτών πρέπει να γίνεται µετά το πέρας διακριτών τµηµάτων επίστρωσης και το 
νωρίτερο 24 ώρες µετά την επίστρωση. 

Οι αρµοί και οι πλάκες καθαρίζονται καλά και αφαιρούνται οι αποστάτες, ενώ το υλικό αρµολόγησης 
παρασκευάζεται όπως καθορίζεται στα εδάφια 5.5.1 - 5.5.2. 

Στην συνέχεια µε ειδική ελαστική σπάτουλα και διαδοχικά διαγώνια περάσµατα γεµίζονται προσεκτικά οι 
αρµοί µέχρι να είναι συνεπίπεδοι µε τις πλάκες. 

Μόλις το υλικό αρµολογήµατος αρχίσει να πήζει, καθαρίζονται οι επιφάνειες από τα ξεχειλίσµατα και 
ενδεχοµένως γίνεται πρόσθετη κατεργασία στους αρµούς π.χ. στρώσιµο µε λείο εργαλείο, βούρτσισµα κ.λπ. 
Μόλις το υλικό αρµολογήµατος πήξει καθαρίζονται πολύ καλά οι επιφάνειες µε στεγνό καθαρό σφουγγάρι ή 
ύφασµα. 

Είναι δυνατό σε ειδικούς χώρους να γίνει χρήση ειδικών υλικών αρµολογήµατος π.χ. εποξειδικά. Η χρήση 
τους θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους.  

Πριν από το αρµολόγηµα δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν υλικά στίλβωσης, αδιαβροχοποίησης κλπ. των 
πλακών.  

Αρµοί µεταξύ τοίχων και δαπέδων θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρθηκε σε 
προηγούµενο εδάφιο. 

5.6.5 Αρµοί διαστολής των επιστρώσεων 

Οι αρµοί διαστολής του κτιρίου θα φθάνουν µέχρι την επιφάνεια χρήσεως στο απαιτούµενο για το µέγεθος 
του κτιρίου πλάτος και θα διαµορφώνονται σύµφωνα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή. 

Επίσης θα προβλέπονται αρµοί διαστολής πάχους 6 mm τουλάχιστον στις επενδύσεις-επιστρώσεις σε 
θέσεις αρµονικά συνδυασµένες µε τον σχεδιασµό των όψεων και των δαπέδων, ως εξής: 

α) Εξωτερικές επενδύσεις τοίχων. 

Κατακόρυφα:  1,00 m από τις γωνίες του κτιρίου και ανά 5,00 m περίπου. 

Οριζόντια:  στη βάση και την στέψη προεξοχών, στην πλάκα κάθε ορόφου και ανά 4,50 m το πολύ. 

Σε ειδικά σηµεία: όπως διαφορετικά υποστρώµατα και σηµεία που διέρχονται σωληνώσεις. 

β) Εσωτερικές επενδύσεις τοίχων. 

Κατακόρυφα:  στις άκρες και ανά 4,50 m. 

Οριζόντια:  στην επαφή µε το δάπεδο και ανά 4,50 m το πολύ. 

Σε ειδικά σηµεία: όπως αλλαγή υποστρώµατος και σηµεία που διέρχονται σωληνώσεις. 
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Οι αρµοί πρέπει να συνδυάζονται µεταξύ τους αλλά και µε τα άλλα στοιχεία που ενσωµατώνονται 
στους τοίχους π.χ. φωτιστικά σώµατα, έτσι ώστε να προκύπτει αισθητικά και τεχνικά άρτιο 
αποτέλεσµα. 

γ) Εξωτερικές επιστρώσεις δαπέδων. 

Στην επαφή µε κατακόρυφα στοιχεία (τοίχοι, στύλοι κ.λπ.) και σε κάναβο ανά 20 - 25m2 µε µήκη όχι 
µεγαλύτερα των 6 mm. Στα ειδικά σηµεία, όπως στο τµήµα (α). 

δ) Εσωτερικές επιστρώσεις δαπέδων 

Στην περίµετρο και στις επαφές µε κατακόρυφα στοιχεία (τοίχοι, στύλοι κ.λπ.), στα κατώφλια των 
θυρών και των άλλων ανοιγµάτων και ανά 20 m2 και µήκη όχι µεγαλύτερα των 5 mm. Στα ειδικά 
σηµεία, όπως στο τµήµα (α). 

Οι αρµοί µπορούν να διαµορφώνονται µε τις ειδικές διατοµές, ιδιαίτερα εκείνοι των δαπέδων µε πυκνή 
κυκλοφορία ώστε τα πλακίδια να προστατεύονται από κτυπήµατα που µπορούν να προκαλέσουν 
αποφλοιώσεις. 

Οι αρµοί θα γεµίζονται προσεκτικά µε µαστίχες σιλικόνης, πολυουρεθάνης ή πολυσουλφιδίων, όπως 
στην σχετική προδιαγραφή. 

Πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη τυχόν απαίτηση για αντοχή σε ειδικές συνθήκες π.χ. αντοχή σε οξέα, 
αλκάλια, βενζίνες, λάδια κλπ. και βάσει αυτών να επιλέγονται οι µαστίχες σφράγισης. 

5.7 Ανέγερση και ανοχές 

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, το τοποθετούµενο µάρµαρο θα έχει ακρίβεια. Οι πλάκες µαρµάρου/ 
γρανίτη δεν θα πρέπει να φεύγουν αισθητά από την ευθυγράµµιση τους στους κάθετους και οριζόντιους 
αρµούς. Κάθε πρόσοψη που θα εµφανίζει µη ικανοποιητική ή ανώµαλη επιφάνεια, θα αφαιρείται και θα 
επιδιορθώνεται. 

Οι ανοχές των τελειωµένων τοίχων θα είναι ως εξής: 

∆ιάσταση Ανοχές 

Απόκλιση από το αλφάδιασµα 5 mm κάθε 6 m τρέχοντα ή σε ύψος 8 mm κάθε 12 m ή 
περισσότερα τρέχοντα ή σε ύψος 

Απόκλιση ως προς τη στάθµη 5 mm κάθε 6 m τρέχοντα 3 mm κάθε 12 m τρέχοντα 
σύνολο ± 12 mm σε κάθε θέση 

Απόκλιση από την ευθυγράµµιση σε κάτοψη ± 8 mm σε κάθε θέση 

Μετατόπιση στην ευθυγράµµιση των γειτονικών 
πλακών σε κάθε αρµό 5 mm κάθε 3 m τρέχοντα, 8 mm µέγιστων 

 

5.8 Καθαρισµός µαρµάρου/γρανίτη 

Όλη η επιφάνεια επένδυσης µαρµάρου/ γρανίτη θα καθαρισθεί προσεκτικά. Σκόνες, κηλίδες και περισσεύον 
κονίαµα θα αφαιρείται και το µάρµαρο θα µένει σε τέλεια κατάσταση. 

Απαγορεύεται η χρήση συρµατόβουρτσας ή διαλυµάτων οξέων που µπορεί να προκαλέσουν 
αποχρωµατισµό. Θα χρησιµοποιούνται µη µεταλλικά εργαλεία για καθαρισµό. 
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5.9 Προστασία 

Οι επενδεδυµένοι τοίχοι θα προστατεύονται έναντι πιθανών ζηµιών. Οι αίθουσες στις οποίες έχει 
ολοκληρωθεί η τοποθέτηση θα κλειδώνονται όταν πλέον δεν απαιτούνται άλλες εργασίες. 

Όλες οι απαιτούµενες µέθοδοι προστασίας ή προληπτικά µέτρα κατά την περίοδο κατασκευών θα είναι 
σύµφωνα µε τις εντολές και απαιτήσεις του κατασκευαστή, και θα έχουν υλοποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι 
στις πλάκες δαπέδου δεν θα έχουν καµία ένδειξη χρήσης ή ζηµίας κατά το χρόνο παραλαβής τους. 

∆εν θα επιτραπεί η βάδιση στις πλάκες δαπέδου που έχουν µόλις τοποθετηθεί, για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον 24 ωρών µετά την τοποθέτηση τους. 

Η εργασία πλακόστρωσης µε πλάκες µαρµάρου/ γρανίτη θα προστατεύεται ώστε να αποτρέπεται το λέρωµα, 
το ξεθώριασµα, η κηλίδωση και τυχόν ζηµιές κατά την διάρκεια της κατασκευής. 

6 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 

6.1 Υποβολές 

Tα πλακίδια των φυσικών λίθων θα εγκρίνονται µέσω φύλλων υποβολής υλικών, τα οποία θα 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής: 

- Πληροφορίες προϊόντος από τον κατασκευαστή. 

- Aποτελέσµατα δοκιµών ελέγχου σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προδιαγραφής. 

- Πιστοποιητικό συµµόρφωσης. 

- ∆είγµατα κάθε προϊόντος. 

6.2 ∆είγµατα 

∆είγµατα από τα υλικά θα προσκοµισθούν εγκαίρως για έγκριση από την Επίβλεψη. 

Θα κατασκευασθούν δείγµατα των εργασιών σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα εγκεκριµένα 
σχέδια της αντίστοιχης µελέτης. 

6.3 Ανοχές 

Καµιά ανοχή δε θα είναι αποδεκτή για εξαρτήµατα ή άλλα στοιχεία του ίδιου τεµαχίου. 

6.4 Ποιοτικός έλεγχος στο εργοτάξιο 

Θα πραγµατοποιηθεί οπτική επιθεώρηση για να εξασφαλισθεί ότι : 

- Οι πλάκες µαρµάρου/ γρανίτη συµφωνούν µε τις υποβολές υλικών. 

- Οι πλάκες µαρµάρου/ γρανίτη είναι εγκατεστηµένες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσης 
προδιαγραφής, τις συστάσεις του κατασκευαστή και τα εγκεκριµένα σχέδια. 
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7 Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος 

7.1 Γενικές απαιτήσεις 

Έχει εφαρµογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις 
ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα µέτρα προστασίας/περιορισµού επιπτώσεων. 

Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις 
Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και κινητών εργοταξίων» (όπως ενσωµατώθηκε στην Ελληνική 
Νοµοθεσία µε το Π∆ 305/96). Επισηµαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.∆. 305/1996 "Ελάχιστες 
Προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/57ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96). 

7.2 Προστασία εργαζοµένων 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00. 

Τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας εξαρτώνται από τον τύπο του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται κατά 
περίπτωση. 

Ανεξαρτήτως του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά εφοδιασµένοι 
µε τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 

Πίνακας 3 – Μέσα ατοµικής προστασίας 

Προστατευτική 
ενδυµασία  

ΕΛΟΤ EN 863 

Προστασία χεριών 
και βραχιόνων  

ΕΛΟΤ EN 388  

Προστασία 
κεφαλιού  

ΕΛΟΤ EN 397 

Προστασία ποδιών  ΕΛΟΤ EN ISO 20345 

7.3 Καθαρισµός χώρων εκτέλεσης εργασιών 

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδοµάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να 
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, οµαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 

Με το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά 
αυτοτελές τµήµα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισµός του συνεργείου κατασκευής, θα αποµακρύνονται 
τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώµατα από τα κονιάµατα, θα αποκοµίζονται τα άχρηστα 
προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την άµεση εκκίνηση των περαιτέρω 
εργασιών. 

8 Τρόπος επιµέτρησης 

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα επίστρωσης, µε βάση τα χαρακτηριστικά των 
φυσικών λίθων (πάχος, διαστάσεις, προέλευση), σύµφωνα µε τα καθορισµένα στα συµβατικά τεύχη του 
έργου. 
∆εν επιµετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωµατωµένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης 
φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη 
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συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. 
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιµετρώνται χωριστά τα παρακάτω: 

• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 

• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 

• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 

• Η φθορά και αποµείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισµού. 

• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουµένου προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την 
εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 

• Η συγκέντρωση των απορριµµάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και την µεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 

• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών 
µέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους 
ελέγχους. 
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Παράρτηµα Α 

Τεχνικά στοιχεία µαρµάρων    

 

Ιδιότητες Απαιτήσεις Πρότυπο δοκιµής 

Απορρόφηση νερού 0,5% ΕΛΟΤ 747 

Ειδικό βάρος 2600 kg/m3 ΕΛΟΤ 748 

Αντοχή σε θλίψη 510 kg/cm2 ΕΛΟΤ 750 

Αντοχή εφελκυσµού από κάµψη 68 kg/cm2 ΕΛΟΤ 749 

 

Σηµείωση (µόνο για εξωτερικά µάρµαρα):  Εάν η απορρόφηση είναι µικρότερη από 0.5% θα πρέπει να γίνει 
δοκιµή της ανοχής του µαρµάρου σε συνθήκες παγετού. 
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Παράρτηµα Β 

Τεχνικά στοιχεία γρανιτών   

 

Χαρακτηριστικά Ελάχιστη Απαίτηση Πρότυπο δοκιµής 

Αντοχή σε θλίψη 1250 kg/cm2 ΕΛΟΤ 750 

Ειδικό βάρος 2500 kg/m3 ΕΛΟΤ 748 

Απορρόφηση νερού 0,5% ΕΛΟΤ 743 
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Βιβλιογραφία 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 583-4  Non-destructive testing. - Ultrasonic examination - Examination for     
discontinuities perpendicular to the surface – Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Εξέταση µε υπερήχους - 
Ασυνέχεια κάθετα στην επιφάνεια   
 

• ΕΛΟΤ EN 13755  Natural stone. Test methods. Determination of water absorption at atmospheric 
pressure -- Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της υδατοαπορροφητικότητας υπό 
ατµοσφαιρική πίεση 

• ΕΛΟΤ EN 1936  Natural stone test methods. Determination of real density and apparent density 
and of total and open porosity -- Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της πραγµατικής 
και φαινοµένης πυκνότητας και του ολικού και ανοικτού πορώδους 

• ΕΛΟΤ EN 12372  Natural stone test methods. Determination of flexural strength under concentrated 
load -- Μέθοδοι δοκιµής για φυσικούς λίθους - Προσδιορισµός της αντοχής σε κάµψη υπό 
συγκεντρωµένο φορτίο 

• ΕΛΟΤ EN 1926  Natural stone test methods - Determination of compressive strength -- Μέθοδοι 
δοκιµής φυσικών λίθων - Προσδιορισµός της αντοχής σε θλίψη 

• ΕΛΟΤ EN 13888  Grouts for tiles. Definitions and specifications -- Ενέµατα πλακιδίων - Ορισµοί και 
προδιαγραφές παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση   

• Οδηγία 92/57/EE,  «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών 
Εργοταξίων» 

• Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96, Π.∆ 159/99 κ.λπ.). 

 

 


